ORACAL ®8300 FOLIA WITRAZOWA (TRANSPARENTNA)

OPIS:
Przezroczysta, barwna, specjalna folia PCV, o powierzchni z potyskiem, odporna na promieniowanie UV.

MATERIAL KRYJ ACY:
Papier jednostronnie powlekany silikonem, 137 g/mz, ktéry zapewnia bezproblemowe przenoszenie folii na docelowe
podtoze.

SRODEK KLEJ ACY:
Poliakrylan rozpuszczalnikowy o permanentnej przyczepnosci.

ZAKRES STOSOWANIA:
Wykonanie doskonatych reklam s$wietinych oraz podswietlanej grafiki okiennej. Nadaje sie do obrébki na ploterach
tngcych. Folie mogg by¢ naklejone na sucho i mokro, przy czym nie przebija biate zabarwienie kleju.
Folie w kolorach: 216 (drogowy zo6ity), 034 (pomaranczowy), 032 (jasny czerwony), 057 (drogowy niebieski) i 619
(drogowy zielony) stosowane jako laminaty na bialej folii odblaskowej ORALITE odpowiadajg miedzynarodowym
specyfikacjom stawianym materialom tej klasy.

DANE TECHNICZNE:

Grubo $¢é* (bez papieru ochronnego i warstwy klejacej) 80 mikronow
naklejona na stal nie wykazuje mierzalnego
Stabilno §¢ wymiaréw (FINAT TM 14) \'fvu;iféffﬂ?uwwlggfﬂ;#;nf (i%rii(]:rznnym,

Odporno $€ na temperatur e*** (naklejona na szkto akrylowe) od -40°C do +80°C nie wykazuje zmian

naklejona na szkto akrylowe, poddana
dziataniu tugu myjgcego (0,5% srodki
czystosci gosp. domowego) w temperaturze
pokojowej oraz w 65°C - nie wykazuje zmian

Odporno $¢ na srodki czyszcz ace

Sita sklejania* (FINAT-TM1, po 24h) naklejona na szkto: 18 N/25mm
naklejona na szkto akrylowe: 16N/25mm
Odporno $¢ na rozdarcie (DIN EN ISO 527)

wzdluzne min.19 MPa
poprzeczne min. 19 MPa
Odporno $€ na rozci gganie
wzdtuzne min. 135%
poprzeczne min. 150%
Zalecana temperatura naklejania >+8°C
Okres sktadowania** 2 lata
Okres trwato sci 5 lat

przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu srodkowoeuropejskiego

(przy wtasciwym naklejaniu przez specjaliste)
* -wartos¢ usredniona ** -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotnosci wzglednej powietrza 50%
***_dla klimatu srodkowoeuropejskiego

Uwaga:

Powierzchnia, na ktérg naklejana jest folia musi by¢ oczyszczona z kurzu, smardéw oraz innych zanieczyszczen, ktére mogtyby
wplyngé niekorzystnie na przyklejenie sie tego produktu. Swiezo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny byé
pozostawione do wyschniecia przez minimum 3 tygodnie. Mozliwosci zastosowania wybranych lakieréw lub farb z folig
samoprzylepng powinny zosta¢ sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii nalezy sprawdzi¢, czy
pomiedzy folig, a podtozem nie zachodzg reakcje chemiczne. Identyfikacja produktu zgodnie z ISO 9001 jest mozliwa na podstawie
numeru LOT rolki. Ponadto powinny by¢ wziete pod uwage wszelkie informacje dotyczace aplikacji folii, opublikowane przez Orafol
Europe GmbH (http://www.orafol.com).

Dane zawarte w powyzszej karcie technologicznej oparte sg na naszej wiedzy i doswiadczeniu i moga by¢ uzywane tylko jako zrédio informaciji, nie
stanowigce prawnej gwarancji okreslonych cech. Ze wzgledu na bardzo duza ilos¢ mozliwych zastosowan, uzytkownik powinien we wlasnym
zakresie przetestowac dany materiat dla swoich potrzeb, przed ostatecznym uzyciem. (2012/26)



